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Somos una empresa ecuatoriona dedicada a la
importacion, comercializacion y distribucion de acabados de
construccion.

Contamos con una amplia gama de productos importados vy
nacionales de la mads alta calidad, disenos Unicos para cada
ambiente, manejando diferentes estilos y tendencias decorativas
como rusticos, elegantes, modernos, clasicos o minimalistas.

Acabados que son readlizados con los mejores materiales y lo
ultimo en tecnologia que solo Kinara® te puede ofrecer.
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COLECCION 2024

Formatos

Cerdmicas & porcelanatos brasileros

SOLO PARED

Hexagonales
20x23cm

L K

Trabados

Recomendados para instalacion

Tipo malla vertical Tipo malla horizantal

Trabado al 30%

PARA PISCINA
30x59cm
*Rectificado
. 20x 20 cm
31,3x553cm
31 x55¢cm
*Rectificado . 10x 10cm
25x 155¢cm
*Rectificado
34x74cm
*Rectificado
61 x61cm
*Rectificado 58'x 58 cm
*Rectfificado

15,4 x 60 cm

Trabado al 50%
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COLECCION 2024

T HE B
Caracteristicas
Datos técnicos
TIPO DE PASTA
Porceldnico Cerdmico
uso
OO0
Pared Piso
ACABADO
Satinado Brillo Antideslizante

No repetitivo
TIPO DE BORDES

Rectificado No rectificado

CARACTERISTICAS GENERALES

Sistema de Piscina
nivelacion
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COLECCION 2024

10x 10 cm

CERAMICA BRASILERA

TLD Corten
10x 10cm




10x 10 cm

TLD

Cerdmica brasilera para piscina

clofu|=l"mhd ]S

NUEVO

10x 10 cm

10x 10 cm

TLD Corten

10x 10cm

Acabado: mate

m? por caja: 2,07 m?*/caja

Unidades por caja:

22 unidades/caja

Espesor:

7 mm

Peso por caja:

27 kg/caja
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10x 10 cm

TLD

Cerdmica brasilera para piscina

HEELYED

TLD Maldivas
10x 10 cm

TLD Mineral Cinza
10x10cm

TLD Sardenha
10x10cm

Acabado: mate/brillo
m? por caja: 2,07 m?*/caja

Unidades por caja: 22 unidades/caja

Espesor: 7 mm

Peso por caja: 27 kg/caja
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10x 10 cm
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10x 10 cm

inera

TLD M
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COLECCION 2024

20 x 20 cm

CERAMICA BRASILERA




20x 20 cm ©
Cerdmica brasilera para piscina
C 00 u o~
00 2mm AVAV] (Qafy
Algarve
20x20cm
Caribbéan
20x20 cm
Maldivas
20x20cm
Acabado: mate
m? por caja: 1,69 m?/caja
Unidades por caja: 41 unidades/caja
Espesor: 7 mm
Peso por caja: 25 kg/caja
1 | LI
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20x 20 cm

¢

Algarve :
20 x20.cm

Caribbéan
20 x 20

Maldivas
10x 10 cm




COLECCION 2024

7.5 x25cm

CERAMICA BRASILERA

Brick Marom
7.5x25cm




/.5X25¢Ccm

BRICK

Cerdmica brasilera 7.5 x 25 cm

=" gV
2mm NNV

Brick Marrom
7.5x25cm

Brick Terracota
7.5x25cm

Acabado: mate

m? por caja: 1,01 m?*/caja

Unidades por caja: 54 unidades/caja

Espesor: 7 mm

Peso por caja: 14 kg/caja
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COLECCION 2024 HERT

Hexagonal

CERAMICA BRASILERA




20x 23 cm

HEXAGONAL

Cerdmica brasilera

HEELY

,5cm

Hexagonal Black
20x 23 cm

nsm

Hexagonal Calacata
20x 23 cm

1,5cm

Hexagonal Cimento
20x23 cm

Mom

,8am

Hexagonal White

20x23cm
Acabado: mate
m? por caja: 1,02 m?*/caja

Unidades por caja: 30 unidades/caja

Espesor: 7 mm

Peso por caja: 15 kg/caja
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Hexagonal




20x 23 cm

HEXAGONAL CONNECT

Cerdmica brasilera

L VAVYAYA
EEECYE

Hexagonal Connect Black
20 x 23 cm

Hexagonal Connect Brown
20x23 cm

L

Hexagonal Connect Grey
20x23 cm

,85cm

Hexagonal Connect White
20x 23 cm

Acabado: satinado / relieve

m? por caja: 1,02 m?*/caja

Unidades por caja: 30 unidades/caja

Espesor: 7 mm

Peso por caja: 15 kg/caja
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Hexagonal Connect

Hexagonal Connect Black
20x 23 cm

Hexagonal Conng




General

INFORMACION TECNICA

La instalaciéon de un revestimiento sea
porceldnico o cerdmico, es un proceso
en el que se debe seleccionar la técnica
de colocaciéon en funcidén de todos los
factores que intervienen en la obra para
obtener el resultado adecuado. A
continuacién, se exponen algunas
recomendaciones generales a tener en
cuenta para la correcta colocaciéon; en
todos los casos es necesario leer las
recomendaciones del fabricante y las
fichas técnicas de todos los productos y
materiales a utilizar.

Es de gran importancia contar
con  profesionales calificados para la
ejecucion de los trabajos en cada
proyecto con calidad y asegurar la
optimizacién de las  prestaciones
técnicas y estéticas en el resultado final.
En caso de cualquier duda consultar con
sU asesor comercial.

1.- SELECCION Y DISENO DEL SISTEMA
Atendiendo a las exigencias técnicas
y funcionales del revestimiento, se
procederd a la seleccion del formato y
acabado  apropiados  para  cada
proyecto. El fabricante indica el uso
previsto de cada material en funcion de
sus caracteristicas y para su seleccion
tendremos en cuenta: las exigencias
mecdnicas, resistencia al deslizamiento,
resistencia quimica y caracteristicas
dimensionales. Es importante revisar
todas estas especificaciones en la caja
del producto, en la misma se establecen
diversas recomendaciones que son
obligatorias de seguir para garantizar
una instalacién correcta y profesional.
Es importante la correcta
recomendacién de los materiales en
funcion de los factores relacionados con
su uso y destino: si serd utilizado en suelo
o pared, e interiores o exteriores, para
uso residencial o comercial; asi como

ofras exigencias adicionales o
condiciones ambientales adversas.
Tras la  seleccion  del  material

adecuado para cada proyecto, se
procederd a la seleccion de los
implementos de instalacion el tipo de
mortero adecuado y el color del
emporador, ademds se debe tomar en
cuenta si es necesario o no el uso de un
sistema de  nivelacion  para o
colocacion del revestimiento.

2.- REPLANTEO DEL ESPACIO

Después de realizar la limpieza general y
antes de realizar el almacenamiento de
los materiales, hay que contemplar un
replanteo generalizado del espacio
donde se va a instalar el revestimiento.
Este replanteo incluird las siguientes
fases:

- Comprobacién de todas las medidas
del espacio a revestir, replanteo de
niveles, aplomado de paredes, plenitud,
comprobacién de huecos y disposicion
de la frama de junta de colocacién.

- Segun la disposicién de la frama de

juntas y las dimensiones debemos

obtener una distribucidon que persiga los
objetivos de: ausencia de tiras estrechas
y reducir al menor nimero posible el
corte de las piezas.

- Inspeccidn, limpieza y proteccién de
las juntas estructurales preexistentes.
Replanteo de las juntas de dilatacion y
planificacién  de los frabadjos de
ejecucidon en las juntas, bordes vy
remates.

- Los porcelanatos y cerdmicas pueden
variar en color, textura o apariencia
segun el disefo del fabricante para una
serie  en particular. Depende del
modelo puede ir desde un acabado
totalmente uniforme a  colores
aleatorios y diferencias en texturas entre
piezas. Siempre se recomienda  abrir
varias cajas para poder obtener toda la
gama de colores antes de proceder a
instalar el producto.

- Para obtener una mejor instalacion, se
puede colocar las piezas sobre el piso
para poder combinar antes de
instalar, una vez la combinaciéony la
mezcla de piezas sea de agrado del
cliente, se puede proceder a la
instalacion definitiva del producto.

3.- SOPORTES DE COLOCACION
Los elementos constructivos que

reciben un recubrimiento deben cumplir
unos pardmetros tecnoldgicos que
permitan su compatibilidad con los
materiales y las técnicas de colocacion.
Para la correcta instalacion, se debe
analizar el soporte o superficie teniendo
en cuenta:
- La estabilidad de la base o elemento
estructural.
- Planitud y adhesién.
- Absorcion de agua.
- Textura y estado de la superficie que
recibird el mortero adhesivo.

Es muy importante recordar que, de
acuerdo a los tfiempos de fraguado

pueden generarse tensiones o
movimientos estructurales  en la
superficie que podrian  fransmitirse

al revestimiento.

En general, se considera que una

superficie es apropiada para la
instalacion de porcelanato con mortero
adhesivo en capa fina cuando podemos
verificar un margen de tolerancia inferior
a 3mm medidos en regla de dos metros.
En caso de la instalacién de formatos
muy grandes, la planitud exigida debe
ser mds estricta.
4.- JUNTAS DE COLOCACION Y DE
MOVIMIENTO
Junta de colocacién: es la separacion
fisica entre piezas continuas necesaria
para compensar las  variaciones
dimensionales que pudiera tener el
revestimiento y para cumplir funciones
de absorcién de tensiones.
Junta  estructural: son juntas de
movimiento en las edificaciones que
dividen la estructura para permitir el
movimiento de sus partes. Se debe

respetar las juntas estructurales en toda
su longitud y anchura, involucrando a
todas las capas  que constituyen el
sistema  de revestimiento. Su  funcién
principal consiste en absorber los
movimientos y tensiones derivados de la
estructura,  del soporte 'y del
revestimiento respectivamente
ayudando a preservar la apariencia en
perfecto estado. Su ubicacién, diseno y
profundidad debe estar especificada en
los planos estructurales del proyecto.

Junta perimetral: son juntas de
movimiento que separan el
revestimiento con elementos
estructurales, de cerramiento o

particiones. Deben ubicarse en todos los
encuentros del material con elementos
constructivos que limitan su movimiento o
puedan generar esfuerzos sobre él. Se
recomienda respefar  una junta
perimetral de al menos 6mm de anchura.
Junta intermedia: son juntas de
movimienfo que se disponen en el
revestimiento para subdividirlo en dreas
regulares de menor superficie para evitar
acumulaciones  de  tensiones  por
dilatacion y  contraccién en  los
materiales.

En espacios interiores se aconseja dividir
la superficie total con juntas infermedias
en dreas regulares inferiores a 40m2 en

piso o 16m2 en paredes. En pisos
exteriores dividird dreas de mdximo
16m2.

5.- PROCESO DE INSTALACION
Recomendaciones generales:

- Revise el producto recibido y verifique
que no haya piezas defectuosas o no
relacionadas en la factura. Si encuentra
incongruencias o roturas, andtelas en la
Guia de remisién y comuniquese con el
asesor comercial que atendidé su pedido.

- Verifique el nombre, tamano, color,
fono y calibre del producto antfes de
proceder a instalarlo, esta informacion
viene impresa de fdbrica en cada caja.

-Todas las piezas del producto requie-
ren un manejo cuidadoso durante su
almacenaje, manipulacion e instalacion
para evitar despuntados, astillados en
los bordes o rayado de la superficie.
-Debido a la baja absorcién de
los revestimientos, es necesario ufilizar
morteros con alta plasticidad para
garantizar una correcta adherencia.

- Los productos poseen una capa o
segmento que los protege durante el
fransporte, dicha capa debe retirarse
antes de iniciar la instalacion.

- Limpie la cara oculta de cada
porcelanato con un cepillo suave hasta
refirar el polvillo remanente. No omita
este paso, ya que podria reducir la
adherencia del mortero.

- Si frabaja en interiores o durante la
noche, ilumine el drea de trabajo hasta
obtener condiciones de luz superiores a
las del ambiente. Esto le permitira
detectar errores de instalacién con
mayor facilidad.
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General

-AsegUrese de contar con los siguientes
elementos antes de iniciar la instalacion:
mortero, crucetas pldsticas o sistema de
nivelacion, llana metdlica, martillo de
goma, espdtula de goma, instrumentos
para comprobar la nivelaciéon de la
superficie, cortadora, discos de corte,
recipiente para mezclar el mortero.
Preparacion del mortero:

- Se prepara siguiendo las indicaciones
del fabricante.

- Se utilizardn herramientas adecuadas
y agua limpia.

- Se recomienda mezclar con un
batidor a bajas revoluciones hasta la
obtencién de una pasta homogénea
libre de grumos. Dejar reposar por 5
minutos.

- Preparar la cantidad de mezcla
necesaria segun la  velocidad de
instalacion y las condiciones
ambientales.  Evitar combinar una
mezcla recién hecha con otra ya
reposada tampoco mezclar de nuevo
con agua adicional.

Método de simple encolado:

- La seleccién de la llana depende de
factores como el tipo de instalacion,
planitud de la superficie de colocacién,
dimensiones de los materiales y tipo de
mortero adhesivo a utilizar.

- Bl mortero se extiende sobre la
superficie y se peina con llana.
- Es importante controlar que la

instalacion se realice dentro del tiempo
abierto del mortero adhesivo para evitar
que se forme una pelicula seca que
perjudica la adherencia.

- La pieza del revestimiento se coloca
sobre la capa de mortero mediante un
movimiento de deslizamiento hasta
obtener un total aplastamiento de
los surcos garantizando la correcta
adherencia de toda la superficie.
Golpear con el martillo de goma para
evacuar restos de aire presentes en el
mortero.

- El encolado simple es aconsejable
solamente en piezas que no superen los
30x30 cm
Método de doble encolado:

-Se utilizard el doble encolado en
revestimientos superiores a 35 x 35 cm,
dreas exteriores, en caso de utilizar
sistema de nivelacién y siempre que
el proyecto lo especifique. Este método
mejora la humectacién de las piezas y
favorece el contacto homogéneo de la
totalidad de la superficie del reverso
para generar una adherencia opfima y
duradera.

Para aplicarlo: por una parte el mortero
se extiende sobre la superficie de
colocacion con llana dentada y por la
otra, el mortero se extiende por el
reverso de la pieza. El espesor final del
mortero adhesivo no debe exceder del
recomendado por el fabricante.

- Golpear con el martillo de goma
para evacuar restos de aire presentes en
el mortero.

- Recordar confrolar el tiempo de
instalacion para evitar que se forme la

pelicula seca en la superficie del mort-
ero perjudicando la adherencia del
material.

- El doble encolado es obligatorio en
toda pieza superior a 30x30 cm.
Recomendaciones durante la
instalacion:

- Antes de redalizar la instalacién, es
necesario extraer varias piezas de
diferentes cajasy verificar la fonalidad,
calibre y dimensiones.

- Se debe eliminar el polvo y los residuos
de obra que puedan restar adherencia
al mortero.

- Las piezas deben colocarse con junta
recta y regulares entre si. La anchura de
lajunta depende del formato y el tipo
de borde (rectificado o no rectificado).

- En ningun caso se puede colocar sin
junta.

- Se utilizard una junta minima entre 1 a
2 mm de anchura en caso de instalacion
de revestimientos en interiores. Para el
resto de casos se debe disponer junta
abierta entre 3 a 5mm.

- Durante las pausas de colocacion el
material  instalado se retrae. Es
importante revisar al final de la jornada
de trabagjo el acabado ya que auin se
estd a ftiempo de corregir posibles
errores.

- Se debe limpiar el mortero sobrante
de las juntas antes de que endurezca.

- Evite fransitar por las dreas instalados la
menos de 48 a 72 horas.

Uso de sistema de nivelacién:

Son implementos desarrollados
para la instalacion de formatos de
gran tamano y piezas de bajo espesor.
Su utilizacién durante el proceso de
colocacion favorece la planitud final del
revestimiento al ejercer una presidon
sobre las piezas contiguas. Los sistemas
de nivelacién no estdn indicados para
rectificar los mdrgenes de tolerancia
dimensional de los revestimientos, pero si
ayudan a mejorar su acabado.

Dado que ejercen una fuerza sobre las
piezas ya instaladas es necesario tener
en cuenta algunas precauciones en
su aplicacion y desinstalacién para
evitar que puedan afectar negativo-
mente en la adherencia del reves-
fimiento, puesto que el proceso se realiza
cuando el mortero  adhesivo  estd
fraguando.

Emporado de juntas:

El proceso de emporado tiene gran
importancia para el resultado final
del revestimiento, tanto desde el punto
de vista técnico como estético.

- El emporado se realizard transcurridas
al menos 24 horas desde la instalacion
de las piezas.

- La aplicacién del material se debe
realizar de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.

- Aplicar de manera tal que tenga un
grosor equivalente al 90% de la altura de
la pieza. Utilizar una espdtula de goma
para prevenir el rallado del producto.
Luego de 15 minutos en cerdmicas y 45

minutos en porcelanatos, se debe limpiar

los excesos con una esponja
humedecida con agua limpia.
- Bl endurecimiento del emporador

foma aproximado enfre 24 a 48 horas.

7.- LIMPIEZA

Para un correcto acabado del
revestimiento, es necesario proceder ala
limpieza final de la obra. De este modo
se retirardn los restos de mortero,
materiales  de sellado de juntas vy
cualquier otro residuo.

Para ello, se debe utilizar un
producto desincrustante  ligeramente
dcido. Es  conveniente impregnar la
superficie con agua limpia previamente
antes de aplicar cualquier producto de
limpieza para evitar una posible
absorcién en el emporado.

No se debe utilizar este tipo de
productos en los revestimientos recién
instalados ya que el dcido reacciona
con los materiales de adherencia y
sellado de juntas no fraguados. Se
recomienda aplicar aproximado 72

horas de culminada la instalacion.
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General

¢ QUE ES UN SISTEMA DE NIVELACION?

Un sistema de nivelacion es una herramienta imprescindible si queremos una colocacién de piezas con un acabado de
mdximo nivel. No debemos olvidar que su trabajo es nivelar y no separar, pues para ello estdn las crucetas, companeras
también indispensables para un trabajo de calidad.

El sistema de nivelacion tiene como objetivo principal evitar las indeseadas “cejas” en la colocacién de piezas de gran
formato. Es decir, los desniveles que se pueden dar entre dos piezas contiguas de forma que una queda mds elevada que
ofra. Lo que consigue el sistema de nivelacion es bajar la baldosa mds elevada hasta quedar a la misma altura que la otra.

& Y-
W -
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PASO A PASO PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL SISTEMA DE NIVELACION

1. Debemos asegurarnos de tener un soporte adecuado para la colocacion del revestimiento, es decir, que tenga un
desnivel mdximo de 2mm en 2m. En caso de no ser asi, debemos recurrir a las herramientas y productos necesarios para
obtenerlo.

2. Una vez sabemos que el soporte es adecuado, procedemos a la mezcla del adhesivo Kinamix® a utilizar, que dependerd
de nuestro soporte de colocacion y del material que estemos colocando.

3. Procedemos a aplicar el adhesivo, recurriendo a la técnica del doble encolado, es decir, aplicando adhesivo tanto en
el soporte como en la pieza a colocar.

4. Colocamos la primera pieza, que nos hard de guia, y con la ayuda de una maza de goma y un nivel, la colocamos a
nivel.

5. Aplicamos adhesivo en el soporte para colocar la siguiente pieza y lo peinamos.

6. Colocamos las bridas siguiendo las siguientes instrucciones: primero colocamos una a 5 cm de la esquina y vamos recor-
riendo el borde la pieza colocando una brida cada 15 cm.

7. Aplicamos adhesivo en la siguiente pieza a colocar y procedemos a su colocacion.

8. Introducimos las cuiias en las porterias. Es muy importante el sentido de colocacién de las cuias, pues siempre serd de la
pieza que ya estaba colocada hacia la pieza que acabamos de colocar. De esta forma, la nueva pieza bajard al mismo
nivel de la colocada. La nueva pieza siempre estard mds alta que la colocada antes al haber sido esta Ultima maceada
previamente para colocarla a nivel.

Si no respetamos este sentido de introduccién de las cuiias podemos dar lugar a que la pieza previamente colocada suba
al nivel de la que acabamos de colocar dejando bolsas de aire bajo la misma, que dardn lugar a problemas en el futuro.
9. Procedemos a terminar de ajustar las cufias con ayuda de la tenaza del sistema de nivelacién.

10. Repetir los pasos 5 a 9 para tantas piezas como tengamos que colocar.

11. Una vez el adhesivo haya secado, procedemos a retfirar las cunas dando un golpe seco en sentido perpendicular a las
mismas. Si estamos colocando suelo, se puede recurrir a un simple puntapié o, si estamos en una pared o techo (o simple-
mente queremos tener mds cuidado), podemos ayudarnos de una maza de goma.

KIT SISTEMA DE NIVELACION
El kit del sistema de nivelacién se compone de 3 elementos:
1. Cunas (medida estandar/ paquete x 100u/ reutilizables)
2. Bridas o bases (1 mm, 1.5 mm y 2mm/paquete x 100 u/ un solo uso)
3. Tenaza de ajuste.
Solicita a tu asesor la cantidad necesaria de elementos para una correcta instalacion.
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Imporfante

Kinara

LA REPRODUCCION DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

KINARA® SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR
O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUI PRESENTADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS ENTRE
IMPORTACIONES, LA PRODUCCION DE LA MATERIA
PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCION ENTRE REVES-
TIMIENTOS Y PAVIMENTOS,  KINARA® NO  PUEDE
GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE REVESTIMIENTOS Y
PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE.

KINARA® NO ACEPTA RECLAMACIONES
DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS
Y PAVIMENTOS.
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Matriz
Showroom Valle de Los Chillos:

Av. llald E6-222 y Luis Herndndez
( Diagonal a la Gasolinera Primax).
"Kinara valle de los Chillos" en Google Maps.
022 072 342 EXT 1

Showroom Quito Norte:

Av. Amazonas N47-147 y Carlos Endara
(Frente al Parque Bicentenario)
“Kinara Quito" en Google Maps.

022 072 342 EXT 2

Showroom Tumbaco:

Av. Interocednica y Carchi
(Vanguardia Park, Local 5,6,7 y 8)
"Kinara Design Tumbaco" en Google Maps.
022 072 342 EXT 3

Showroom Guayaquil:
Av. Juan Tanca Marengo, Km 2.5 Edificio Ordoviv, Local 2
(Junto al Edificio de Tracklink)

“Kinara Guayaquil " en Google Maps.
022 072 342 EXT 4

www.kinara.com.ec



